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PROTOKOL O KLASIFIKACI PODLE REAKCE NA OHEN

¢.j.: PKO — 15 - 090/A0204
pro vyrobek

RT deska — deska z oxidu hore¢natého (MgO)

provedené na zéklade€ zpravy o zkousce €. CM-2011402 o zkouskach reakce na oheii dle EN
13501-1+A1 ze dne 31.8.2011

Cislo zakéazky: 7080150189

Registra¢ni &islo: 080 - 019827

Objednatel: RETRAST TRADE, s.r.0.
Skolska 692/26

110 00 Praha 1

Normativni podklady:
CSN EN 13501-1+A1: poZarni klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukei staveb — Cast 1:
Klasifikace podle vysledkd zkousek reakce na oheri
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1. Uvod

Tento protokol o klasifikaci definuje klasifikaci vyrobku ,,RT deska — deska z oxidu
hofecnatého (MgO)“ v souladu s postupem uvedenym v EN 13 501-1+A1l.

2. Popis stavebniho vyrobku

U vyrobku ,,RT deska — deska z oxidu hofecnatého (MgO)“, ktery ma byt klasifikovan se
jednd o minerdlni produkt bez obsahu toxini vyrobeny =z pfirodnich materidld (oxid
hofeCnaty, chlorid hofe¢naty, perlit, $tépka, skelnd vldkna, netkana textilie, lepidlo),
objemova hmotnost 1000 kg.m'3, rozmér desky 1220 x 2440 mm, tloustka ~ 12 mm,
hmotnost na jednotku plochy ~ 16,5 kg.m™. MontZ a upevnéni pii zkousce: Podptrnou desku
tvori deska z kfemicitanu vapenatého s hustotou cca 900 kg.m™, tloustky 9 mm, vzorky jsou
volné stojici. ZkuSebni vzorky jsou mechanicky upevnény ve voziku, uchyceny jsou vzdy
nahofe a dole, vzorky stoji voln¢ ve vzdalenosti 90 mm od podpurné desky, na dlouhém
k¥idle vzorku bez spoje.

Vyrobce: Zhangjiagang Shenggang Enviroment Fire-proof Construction Material Co., Ltd,

No. 9 Zhenbei East Road, Yangshe Town, Zhangjigang Economic Development Zone,
Provincie Jiangsu, Cina

3. Zkusebni zprava a zkusSebni vysledky, které jsou podkladem pro
klasifikaci.

3.1. ZkuSebni zprava

Nazev laboratoie Zadatel Cislo zkuSebni ZkusSebni
Zpravy postup
Hangzhou CM Zhangjiagang Shenggang CM-2011402 EN ISO 1182,
Standarts Technical Enviroment Fire-proof EN ISO 1716
Services Co., Ltd. Construction Material Co., Ltd

3.2. Zkusebni vysledky
ZkuSebni Vyrobek Pocet Parametr Vysledky
postup zkousek
EN ISO 1182 — | RT deska — deska 3 Al AT (°C) <£30°C 23
zkou?ka - V4 Oinvdu ) Am (%) < 50% 27
nehofilavosti hote¢natého
(MgO) tr=0 0
EN ISO 1716 — | RT deska — deska 6 Al | PCS <2,0MJkg 1,7
stanoveni z oxidu PCS <2,0 MJ/kg 1,3
spalného tepla | hofe¢natého PCS < 1,4 MJ/m* 0,8
(MgO) PCS <2,0 MJ/kg 1,1
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4. Klasifikace a oblast pfimé aplikace

4.1. Odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s odstavcem 11.8.2 normy EN 13501-1+A1.

4.2. Klasifikace
Vyrobek ,,RT deska — deska z oxidu hofe¢natého (MgO)“ byl klasifikovan s ohledem na své

poZérni chovani:
Al

Uprava vyjadteni klasifikace pozarniho chovani stavebniho vyrobku je:

Klasifikace je Al

4.3. Oblast pouziti vyrobku
Tato klasifikace je platna pro nasledujici koneéné pouziti s tfidou Al a objemovou hmotnosti

1000 kg/m™.

5. Ustanoveni o vyuzitelnosti

5.1. Omezeni
Tento dokument nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci vyrobku.

5.2. Platnost protokolu o klasifikaci

Prohlageni: Tento protokol o klasifikaci plati pouze jako celek, pficemz kazda strana musi byt
opatfena identifikaénim &islem klasifikaéniho osvédéeni, €islem strany z celkového poctu
stran a razitkem zhotovitele.

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zménam podminek, za kterych byla vystavena.
Objednatel mize pozadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost
klasifikace.

Vypracovala: Schvalila: e V)

Ing. Hana KAFKOVA , Ing /Iveta IROUTOYA
-~ Reditelka pobocky 0800- PBS
j ek el ?L/f* P 4
INDRICHOVA 1 |

Kontrolovala:
Ing. Ev

) §
V Praze dne 24.09.2015 \‘;‘f_ ity s/




